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TANIM : Mikrokil teknolojisi kullamlarak 500 mikron altina giitiilen kil veva killi hammadde
YKarssimunin |, su ilavesi ile homojen bir karigim haline getirilmesi voluyla otomatik preslerde
sekillendirilip ve otomatik kurutulduktan sonra uygun sicaklikta otomatik firinlarda dogaleazia

pisirtimesi ile elde edilen tiriin.

KONTROL STANDART KIREMIT TEST METODU i
OZELLIKLERI
Referans Standart : TS EN 1304:2016-12

Stzdmrmarzhk < 0,8 (Grup [, Metot 1) TS EN339-1
ailme Mukavemeti (N) > 3000 (hedef >1200) TS EN 538
Dona Dayambklilik Seviye [{E metodu, 150 ¢evrime dayanikh) TS EN 539-2:2017-02
Tek Kiremit Boyutu (mm.) Boy: 412 mm. + %2

En : 233 mm. = %2 TS EN 1024
Bikilme Degeri <% 1,5 TS EN 1624
kavis Degeri <% 1.5 TS EN 1024
Y lizey plirtizstiz, kire¢ patlamaz

]

Bu diriin spesifikasvonda verilen tiom bilgiler normal kosullarda elde edilmiy garanti edilen
degerlerdir.
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